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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาโยธา 
(Civil field) 

  

1. ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีต
อัดแรง 
(Steel wires for prestressed 
concrete) 
 

- แรงดึงสูงสุด  
(Maximum force) 

- แรงดึงพิสูจน์ 
(Proof force) 

- ความยืด 
(Elongation) 

- การดัดโค้งแบบดัดกลับ 
(Reverse bend) 
 

- มอก. 95-2540 
(TIS 95-2540 (1997)) 

 
 

 

2. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง 
- ลวดตีเกลียวชนิด 7 เส้น 
(Steel wires strands for prestressed 
concrete  
– PC strand – 7 wire ordinary) 
 

- แรงดึงสูงสุด  
(Maximum force) 

- แรงดึงพิสูจน์ 
(Proof force) 

- ความยืด 
(Elongation)  

 

- มอก. 420-2540 
(TIS 420-2540 (1997)) 

 


